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SAE-430 (CC762S) (CuZn25Al5Mn4Fe3) BRONCES

COMPOSICIÓN QUÍMICA

% Cu* Ni Pb Sn Zn Al Fe Si P Sb Mn

Mín. 60,0 - - - - 3,0 1,5 - - - 2,5

Máx. 67,0 3,0 0,2 0,2 Resto 7,0 4,0 0,1 0,03 0,03 5,0

* Cu + Ni.

PROPIEDADES MECÁNICAS VALOR

Resistencia a la tracción Rm, mín. 750 N/mm²

Límite elástico convencional al 0,2 % Rp0,2, mín. 480 N/mm²

Alargamiento A, mín. 5 %

Dureza Brinell HB, mín. 190 HB

Peso específico 8,00 g/cm³

Se puede fabricar en bronce

centrifugado para diámetros

superiores a 300 mm.

Cualquier otra norma o

composición: consultar.

Datos orientativos. Para una aplicación

concreta, consúltenos: le asesoramos en

la elección del material.
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